Rys. III.3

Typowy sposoéb wykonania dylatacji na tarasie
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, min. 1 cm :

1. Podtoze - jastrych

N

emulsjg przyczepng Sopro HE 449
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. Zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523 (grubos¢ taczna min. 2 mm)

. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych

zagruntowane wczesniej podktadem Sopro P 4050 zwiekszajacym przyczepnosc)

8. Plytki ceramiczne

A. Materiat wypetniajacy szczeline dylatacyjng

. Wyréwnanie podtoza - szpachla wyréwnawcza Sopro AMT 468 na podtozu zagruntowanym

. Tasma uszczelniajgca Sopro DBF 638 wtopiona w zaprawe uszczelniajgcg Sopro DSF 523
. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, elastyczna Sopro No. 1 (400) lub Sopro FKM XL (444)

. Sopro Silikon - elastyczne wypetnienie szczeliny dylatacyjnej (krawedzie ptytek ceramicznych
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