ARDEX W 820 SUPERFINISH

Natryskowa masa szpachlowa do scian

Gipsowa masa szpachlowa modyfikowana tworzywami
sztucznymi, do naktadania maszynowego i recznego

Cienkowarstwowa sucha gipsowa masa C6/20/2 zgodnie
z DIN EN 13279

Szpachla do wypetniania spoin bez stosowania dodatkowych
tasm i siatek wzmacniajacych, typ 4 B, zgodnie z EN 13963

Do uzyskiwania powierzchni o klasach jakosci wykonczenia Q1-Q4*
Pod wykonywanie dekoracyjnych powierzchni

Niepalny materiat budowlany, klasa Al, zgodnie z EN 13501,
Czes¢ 1

Do naktadania warstw o grubosci od O do 20 mm

Dtugi czas stosowania i obrébki wykanczajgcej

tatwa do szlifowania

Duza zdolno$¢ wypetniania zagtebien

* Zgodnie z instrukcjg nr 2 Grupy Przemysfowej Ptyt Gipsowych w Federalnym Zwigzku Przemystu Piyt Gipsowych i Ptyt Gipsowych Budowlanych

Producent posiada certyfikat
DIN EN 1SO 9001
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ARDEX W 820 SUPERFINISH

Natryskowa masa szpachlowa do $cian

Zakres stosowania:

Sciany i sufity wewnatrz budynkéw.

Szpachlowanie, wyréwnywanie i pokrywanie $cian i sufitow
betonowych, murowanych, tynkowanych, z ptyt gipsowych,
gipsowo-kartonowych i innych odpowiednich podtozy.
Wypetnianie dziur, zagtebien i szczelin.

Szpachlowanie spoin ptyt gipsowo-kartonowych, innych ptyt
budowlanych i ptyt stropowych z prefabrykatéw betonowych.

Opis materiatu:

Biaty proszek na bazie gipsu, ze specjalnymi dodatkami,
wypetniaczami i tworzywami sztucznymi.

ARDEX W 820 SUPERFINISH posiada duzg zdolno$¢ wypet-
niania zagtebien i umozliwia tatwe i szybkie naktadanie
zaréwno cienkich, jak i grubych warstw.

Masa szpachlowa ARDEX W 820 SUPERFINISH jest pro-
duktem dyfuzyjnie otwartym i stanowi odpowiednie podfoze
dla powtok malarskich, tapet, tynkéw dyspersyjnych i innych
zastosowan.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ zwarte, nosne, suche, stabilne oraz wolne
od pyfu, zabrudzen i innych $rodkéw oddzielajacych. Tapety,
luzne lub stabo zwigzane powfoki malarskie i tynki nalezy
usungc.

ARDEX W 820 SUPERFINISH mozna naktada¢ bezposrednio
na podtoza chtonne i nosne. Na powierzchniach betonowych,
jak réwniez w celu zwigzania pyfu i wzmocnienia chfonnych,
lekko kredujacych podtozy, nalezy stosowaé dyspersyjny $ro-
dek do gruntowania i zwigkszania przyczepno$ci miedzywar-
stwowej ARDEX P 52, rozcienczony wodg w stosunku 1:3.
Potaczenia ptyt gipsowych i gipsowo kartonowych w przy-
padku ich docinania na zadany wymiar na budowach, co
wigze sie z formowaniem brzegéw i wykonywaniem fazowa-
nia krawedzi nalezy gruntowa¢ ARDEX P52, rozcienczony
wodag w proporcji 1:3.

Podtoza gtadkie i nie chtonne, jak np. powfoki lakierowe,
powtoki z farb olejnych i tworzyw sztucznych, oktadziny
z ptytek ceramicznych itp. nalezy najpierw pokry¢ $rodkiem
gruntujagcym na bazie zywic syntetycznych ARDEX P82 lub
tez wielofunkcyjnym preparatem gruntujgcym ARDEX P 4.

Przygotowanie i stosowanie materiatu:

ARDEX W 820 SUPERFINISH nadaje sie zaréwno do nakta-
dania recznego, jak i do naktadania maszynowego za pomocg
pomp mieszajacych i urzadzen natryskowych.

Przy uzyciu pomp mieszajacych wode nalezy dozowac w taki
spos6b, aby powstafa elastyczna, jednorodna, uptynniona
masa.

W przypadku stosowania urzadzen natryskowych, produkt
ARDEX W 820 SUPERFINISH nalezy miesza¢ w wysokim
wiadrze o pojemnosci ok. 40 | za pomocg mieszadta spi-
ralnego, np. Colomix WK 140, az do uzyskania elastycznej,
wolnej od grudek masy.

W tym celu nalezy najpierw wla¢ do czystego pojemnika
ok. 11,0-12,5 | czystej wody, a nastepnie wsypaé 25 kg
proszku ARDEX W 820 SUPERFINISH jednocze$nie inten-
sywnie mieszajac.

Jesli produkt bedzie nakfadany recznie, nalezy wymieszaé
mase W sposéb opisany wczesniej.

Miesza¢ doktadnie i intensywnie dwa razy, robigc przerwe

ok. 3 min. ( czas potrzebny na uwolnienie tworzywa sztucz-
nego ) nastepnie masa nadaje sie do naktadania.

W zaleznosci od potrzeb mozna zmienia¢ konsystencje masy,
zmniejszajac lub zwiekszajac ilos¢ wody wykorzystywanej do
przygotowywania danej mieszanki.

Zaraz po wykonaniu natrysku lub recznym natozeniu masy
ARDEX W 820 SUPERFINISH nalezy jg rozprowadzi¢ oraz
wstepnie wyréwnac¢ za pomoca pacy recznej lub pacy na
trzonku.

Po uptywie 2-4 godzin, w zaleznosci od chtonnosci podfoza,
grubosci warstwy i warunkéw na miejscu budowy, nafozong
warstwe masy mozna zaciggna¢ i wygtadzi¢. Jesli do uzy-
skania powierzchni o odpowiedniej jakosci konieczne jest jej
dodatkowe wygtadzenie, mozna jg zwilzy¢ i filcowac.

Przy catopowierzchniowym szpachlowaniu podfozy masa
ARDEX W 820 SUPERFINISH stosowana jest jako tynk cien-
kowarstwowy, przy czym nakfada sie tu pojedyncza warstwe
0 wymaganej grubosci min. 2 mm.

Przy szpachlowaniu czesci powierzchni minimalna grubo$¢
warstwy na podfozach niechtonnych lub zagruntowanych
wynosi 1 mm. Przy nakfadaniu kilku warstw nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby warstwa potozona wczes$niej byta dosta-
tecznie utwardzona. Gruntowanie poszczegélnych warstw nie
jest z reguty konieczne.

W razie watpliwosci nalezy wykonac¢ powierzchnie prébna.
W przypadku stosowania pomp mieszajacych/urzadzen
natryskowych przerwa robocza moze wynosi¢ maksymalnie
15-30 min. (w zaleznosci od temperatury). Jesli przerwy
robocze trwajg dtuzej, maszyne nalezy wyczyscié.

ARDEX W 820 SUPERFINISH nalezy stosowa¢ w tempera-
turze powyzej +5°C.

Dalsze prace wykonczeniowe:

ARDEX W 820 SUPERFINISH nadaje sie idealnie do wyko-
nywania powierzchni pod ogolnie dostepne w sprzeda-
zy farby dyspersyjne, tynki dyspersyjne, tapety, szpachle
dekoracyjne, powtoki lazerunkowe itd. Nalezy przestrzegac¢
informacji producenta dotyczacych rodzaju i przygotowania
podtozy na bazie gipsu.

Uwaga:

W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych mozna zrezygnowac
z uzycia tasm i siatek wzmacniajacych taczenie ptyt, pod
warunkiem, ze krawedzie tych piyt sg odpowiednio uksztat-
towane i posiadajg odpowiednie fazowanie, wykonane przez
producenta lub na budowie.

Nie miesza¢ ARDEX W 820 SUPERFINISH z innymi mate-
riatami. Nie nakfada¢ twardniejgcego materiatu, nie dolewac
wody do twardniejgcej masy, ewentualnie ponownie prze-
mieszac.

Po zakonhczeniu prac, urzadzenia mieszajgco - podajace,
narzedzia, naczynia dokfadnie umy¢ i wyczyscié¢. Niedomyte
mogg spowodowac przy kolejnym, ponownym ich uzyciu
wyrazne skrocenie czasu stosowania rozrobionego materiatfu,
materiaf zacznie znacznie szybciej wigzacé.

W firmie ARDEX Polska Sp. z 0.0. sprawdzono z pozytywnym
skutkiem urzadzenia proponowane przez firme ASTECO

ul. Budowlanych 99

44-210 Rybnik

tel./fax +48 32 423 70 14

www.asteco.pl
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Dane techniczne wedtug normy jakosci ARDEX:

Proporcja mieszania: ok. 11,0-12,5 | wody
do 25 kg proszku
co odpowiada
ok. 1 c.0. wody do 2 c.o.

proszku
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/ |
Gestosc swiezej zaprawy: ok. 1,5 kg/ |
Zuzycie materiatu: ok. 1,0 kg proszku na 1 m2
przy 1 mm grubosci warstwy
Czas pracy (+20°C): ok. 3 godz.
Malowanie i klejenie: po wyschnigciu
Wytrzymatosé
na $ciskanie: ok. 4 N/mm?
Wytrzymatosé
na rozciaganie
przy zginaniu: ok. 2 N/mm?2
Wartos¢ pH: ok. 7
Opakowanie: worki po 25 kg netto
Magazynowanie: Przechowywa¢ w suchych

pomieszczeniach, maksymalnie
przez ok. 12 miesiecy,

w oryginalnie zamknigtym
opakowaniu

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-StraBe 45, 58453 Witten, Germany
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4B-EN 13963
Szpachla do wypetniania spoin bez stosowania tasm kryjacych,
Obcigzenie niszczace: >400 N

EN13279-1
Gipsowa zaprawa sucha do tynkéw cienkowarstwowych C6/20/2
Izolacja od dzwiekéw powietrznych: NPD
Opor cieplny: NPD

Reakcja na ogien: Al wedtug EN 13501, Czes¢ 1

Gwarantujemy wysoka jakos$¢ naszych produktéw. Nasze zalecenia dotyczace zastosowania
opieraja si¢ na badaniach i praktycznym do$wiadczeniu, moga by¢ jednak tylko ogélnymi
wskazéwkami na temat zastosowania, poniewaz nie mamy zadnego wptywu na warunki
panujace na budowie i sposéb wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla kazdego
kraju, oparte na standardach panujgcych w regionie, przepisach prawa budowlanego,
wytycznych w zakresie przetwarzania i przemystu mogg powodowaé zastosowanie specy-
ficznych zalecen.




